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Crochet a chape Crosby S-1317

Informations du produit o 25 % plus résistant que le Grade 80.

e Testé individuellement a 2,5 fois la Charge Maximale d’Utilisation (CMU) avec
certification.

e Conception de gachette encastrée affleurant le corps du crochet, protégeant le
meécanisme contre les dommages potentiels.

e Facile a manipuler grace a un accés élargi pour le pouce.

¢ Le linguet a verrouillage positif se verrouille automatiquement lorsque le crochet
est sous charge.

e Compatible avec les chaines de Grade 100 et de Grade 80. )
... En savoir plus

Matériau: Acier allié forgé - Trempé et Revenu.
Attention: Non traité thermiquement

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10
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Crochet a chape Crosby S-1317

Dessin technique

Données techniques

Réf. Diamétre chaine CMU Longueur effective Cin Din Ein Gin Jin Lin AAin Poids
mm tonne(s) mm Ib
11.161028991 6 1,5 87 3,44 0,79 2,6 4,76 063 1,14 1,5 0,77
11.161029000 7 2 114 4,49 1,1 35 6,26 0,81 1,38 2,01 1,81
11.161029009 8 2,6 114 4,49 1,1 35 6,26 0,81 1,38 2,01 1,81
11.161029018 10 4 140 5,51 1,17 4,41 7,56 095 1,83 2,5 3,66
11.161029027 13 6,8 173 6,81 1,67 547 9,53 1,16 2,22 3 6,79
11.161029036 16 10,3 209 8,23 2,04 6,57 11,61 1,5 2,65 35 11,9
11.161029071 18-20 16 239 9,41 222 7,76 13,23 2,03 3,52 - 14,99
11.161029080 22 20 283 11,14 245 8,74 15,43 2,2 3,83 - 28
11.161029089 26 27,1 319 12,56 3,21 9,88 18,43 2,68 4,09 - 49,6
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